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型　号　206- 10 20

最大负载
拉伸 kN 5 10
压缩 kN 10 20

应变速率范围 s-1 10-2 ～ 103

位移速度范围 cm/s 0.004 ～ 500
最大伸长测量范围 mm 10

校准精度 %F.S. 载荷±1、伸长 ±1.5

 

 

 

 

試験速度  5000mm/s

材質Ｂの測定例

材質Ａの測定例
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关于安全 请注意

　使用前，请仔细阅读使用说明书后，
　正确使用


